[bookmark: _GoBack]Figura 4. Análise histológica dos construtos constituídos de biomaterial de colágeno e rASC a 1,28 x106 células/cm3 após 14 dias de implantação na região subcutânea de camundongos. (A) Biomaterial sem células. (B) Biomaterial + rASC tratadas com meio de cultura completo (CCM) por 4 semanas; (C) Biomaterial + rASC tratadas com meio indutor condrogênico por 4 semanas; (D) Biomaterial + rASC tratadas em CCM por 6 semanas; (E) Biomaterial + rASC tratadas em meio indutor condrogênico por 6 semanas; (F) Biomaterial + rASC aderidas por 3h. Coloração com Hematoxilina/Eosina/Alcian Blue. Aumentos: n 40X; n’ 200X; n’’ 400X.

