	Grupo
	Material implantado

	
	

	G1
	Biomaterial 

	G2
	Biomaterial + ASC cultivadas em CCM por 4 semanas

	G3
	Biomaterial + ASC cultivadas em meio condrogênico por 4 semanas 

	G4
	Biomaterial + ASC cultivadas em CCM por 6 semanas

	G5
	Biomaterial + ASC cultivadas em meio condrogênico por 6 semanas

	G6
	Biomaterial + ASC aderidas por 3 h



Tabela 1. Grupos experimentais (n=3 para cada grupo) utilizados in vivo.
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ASC: Célula-tronco mesenquimal derivada de tecido adiposo; CCM: meio de cultura completo;





